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” RODT GLAS ”

GULD RUBIN : Rodt glas farvet med guldklorid #

: pé basis af kali-blyglas

: farven bliver purpurred - redviolet

: Au (ca.0,01%)

: guldrubin anvendes typisk som overfangsglas

: ca, 1680 Johan Kunckel, (1630-1703)
fremstiller en brugbar sats af G. R.
opfundet af lege Andreas Cassius ar.?

KOBBERRUBIN : Redt glas farvet med kobberilte #
: pa basis af kali-blyglas eller sodaglas
: Kendt fra 4r -1500 i Egypten
: farven bliver rubinred
: ( kobberilte farver glas blat til gront)

SELENRUBIN : Rodt glas farvet med selenilte #
: selen + kadmiumssulfid
: Se (i kaliglas)
: vinred / violet skaer
: (ved hurtig afkeling opnas en smuk gul farve)
: ( selenilte farver glas lyserodurosa)
: ( selen anvendes som affarvingsmiddel til sodaglas)

# Den rede anlebs farve fremkommer forst ved en genopvarmning af glasset
til en 550 - 650°C i reducerede atmosfere, hvorved guld, kobber eller selen
udfeldes i glasset som smé krystaller (storrelse 2 til 20 nanometer)
og glasset fremstar som RODT.







